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COMPOSICION PESO ESPESOR RESISTENCIA AL FUEGO TRANSPARENCIA ANCHO MANTENIMIENTO
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100% TREVIRA CS 200 gr./m? 0,35 mm. IGNIFUGQ M1 B 230-300 cms.  |LIMPIEZA CON PANO
DIN 4102, B1 SEMITRANSLUCIDO 89 mms. HUMEDO
DIN EN IS0 13501-1 127 mms.
BS5867 po+2
C1/EN 13772 class!
NFPA 701-USA
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CONFIDENCE IN TEXTILES
Control de sustancias nocivas.
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